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i Warszawa, maj 2016 r.
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKQNANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST

Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z renowacja i czyszczeniem elewacii budynku
mieszczgcego sie przy ul. Minskiej 25 w Warszawie.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.1.

Okreslenia i nazewnictwo

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Charakterystyka przedsiewziecia
Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot zwigzanych renowacja i czyszczeniem elewacji na
powierzchniach:

ez cegly licowej,

¢ tynkowanych,
Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robé6t
Wykaz innych dokumentéw majacych wplyw na realizacje inwestycji

o Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690) wraz ze zmiang w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz. 1156),
e Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 Iutego 2004 r Nr 19 poz. 177)
ze zmianami,
Polskie Normy,
e Normy Europejskie.

1.4.2. Zgodnosc robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z specyfikacja
techniczng, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuka
budowlang, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywal wszystkie roboty &cisle wedtug
otrzymanej specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i
zapewnienia w catoSci robocizny, materiatéw, sprzetu, transportu i dostaw.
Wykonawca zobowigzany jest - przed opuszczeniem placu budowy - do
oczyszczenia i uporzadkowania jego i terendw przyleglych naruszonych przez roboty
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_budowlane. Podczas rob6t Wykonawca jest odpowiedziainy za zabezpieczenie placu

budowy przed dostepem oséb niepowolanych i zapewni ochrone placu budowy i
mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania
obowigzkéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest podja¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robot
budowlanych z winy Wykonawcy

Prowadzenie robét
Ogéine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnod¢ z
wymaganiami specyfikadji technicznej oraz polecenlaml Zarzadzajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy znajduje sie na terenie Warszawy przy ul. Mifskiej 25.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podtgczenie do medidw, z ktdérych bedzie korzystat na czas
umowy. Wykonawca za zuzyte media bedzie pfacit zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy -

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. MozZze on wstrzymaé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Ochrona wiasnoéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wiasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, kiéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne
oraz odpowiednie wyposaZenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy fatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczriej odlegtosci
od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynhikajace z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatéw, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, materiatéw
emitujacych szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania materiatéw pochodzacych z odzysku lub recyklingu.

Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét i stosowanych materiatéw.

Zarzadzajgcy realizacja umowy

Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia maja
moc polecerh Zamawiajgcego.

IVI’aterialy i urzadzenia :
Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej. Na Zadanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydziefh przed uzyciem
materiatu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedtozy
szczegGlowq Informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta
nie bedzie oznaczaC, Ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédia sj
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw
lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dia kazdej
dostawy, Zeby udowodni¢, Ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej
szczegbtowe] specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca.

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dia
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest réwniez do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakoci danej partii materiatéw. Zamawiajacy uprawniony jest réwniez do
przeprowadzenia inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zamawiajacego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i
udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

Atesty materiatow i urzadzen
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W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badar jakosci materiatbw Zamawiajgcy dopusci do uzycia wylgcznie materiaty
posiadajgce atest producenta, z ktorego wynika petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w szczegGtowej specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje
mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom budowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjy umowy za nie zgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatdw, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robét, w
ktorych uzyte zostang te materialy bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ takie skladowanie materiatéw aby nie
podlegaly zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do
chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania
materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo skladowane na
budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
musi byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw



umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.
6.0.0. Transport

Warunki dostawy materiatow oraz organizacja robét musi uwzglednié istniejacy
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatéw odbywac sig bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez'
osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0.0. Kontrola jakosci robét
7.1.0. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakodci materiatow.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

8.0.0. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla
uméw ryczaltowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robét
dodatkowych, ktérych nie mozna by}o przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
przedmiotowym zadaniu moze to miec jedynie miejsce w przypadkach przerwania
robét z winy ktérejkolwiek stron.

8.1.0. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét ma za zadanie okreglac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi beda mlerzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Objetosci beda wyliczane w m?, jako dtugo$é pomnozona przez éredni
przekréj. Ilosci, ktdre majg by¢ wyllczone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

9.0.0. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
9.1.0. Rodzaj odbioréw

Roboty remontowe, podiegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego:

o odbiorowi robét zanikajgcych,

e odbiorowi czeSciowemu elementdw robét tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na
przykfad element, czeS¢ robét do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

o odbiorowi koncowemu,



e odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

~ Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
rob6t zglasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

9.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci robét zglasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pbzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.
Przeprowadzenie odbioréw czesciowych nie jest obligatoryjne.

9.1.3. 0Odbioér konicowy

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce na pismie
do Zamawiajacego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor
nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi
nie p6zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PN i ST.

9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9.1.5. Dokumenty odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét
odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat
kolaudacyjny zawierajacy:

o Obmiar robét (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia)
o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
¢ Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru konicowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione



9.2.0.

wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
wykonawcg do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa platnosci

Podstawg ptatnoéci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena
ta jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizne

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budoweg i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

» koszty podrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
wydatkow, ktére moga wystapic¢ w czasie realizacji robét

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony
przez inspektora nadzoru, protokét wykonania i odbioru robdét.

10.0.0. Przepisy zwigzane
10.1.0. Normy i normatywy

10.2.0.

Wszystkie roboty nalezy wykonal zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wy;atkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepiséw, lecz musza one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
umowaq (przed rozpoczeciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét i
stosowanych materiatbw sg wyszczegdlnione w  szczegbtowej specyfikacii
techniczne;j.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkle przepisy prawne wydane
zardwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulaqe
prawne i wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),



s ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie
w pelni odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow zarzadzajacego realizacja umowy
w i innych wymaganych swiadectw,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKQNANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST

CPV —-45453100-8 — Roboty renowacyjne

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robSt zwigzanych renowacjg i czyszczeniem elewacji budynku
mieszczgcego sie przy ul. Minskiej 25 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mieC miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych
robdt przygotowawczych i konserwatorskich:

Elewacja pétnocna, potudniowa, wschodnia i zachodnia oraz kominy

¢ o o o o o

Rozstawienie rusztowan,

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem
itp.

Usunigcie starych, zwietrzatych wypetnien spoin,

Usuniecie wyrastajgcej ze spoin i peknie€ zieleni,

Oczyszczenie wykutych spoin,

Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metodg bezinwazyjna,

Usunigcie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupetnien écian,
Wprowadzenie nowych cegiet formatem i kolorystyky nie odbiegajacych od
pierwowzoru,

Wykonanie zabiegébw wzmacniajacych cegly z uzupetnieniem masami drobnych
ubytkow _

Dezynfekcja Scian,

Hydrofobizowanie fragmentdw $cian narazonych na wzmozone dziatanie wéd
opadowych

Spoinowanie murdw i sklepief z cegly oraz ,zszycie” peknietych fragmentéw
cian i ich wypelnienie,

Scalanie kolorystyczne réznic poszczegblnych fragmentéw cegiel w
murze



Usuniecie tynkow,

Wykonanie tynkdw do wysokosci 1,50 m,

Wykonanie tynkéw powyzej wysokosci 1,50 m,

Potozenie koncowej warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym
zatopieniem w nigj siatki zbrojacej z widkna szklanego impregnowanej
przeciwalkalicznie,

Zagruntowanie gruntem silikonowym,

Malowanie tynku,

Impregnacja cokotu,

Wykonanie antygrafiti do wysokosci 2,5 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.

2.0. Materiaty

Materialy stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Stuzby
Konserwatorskie — niniejszy opis uwzglednia zastosowanie materiatéw STO — ISPO
TUBAG - trass. Sg to materiaty akceptowane przez w/w stuzby.

Uwaga: mozna zastosowaé materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg
porownywalne parametry i bedg zaakceptowane przez stuzby konserwatorskie. Do
wykonania robdt zastosowac:

Puder mineralny,

Preparat Remosol firmy Inco,

Preparat rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex ,

Preparat rozcienczajacy StoFluid AF,

Wodorozcienczalny srodek dezynfekujgcy StoPrim Fungal,

Preparat wodorozcienczalny Sto Fassadenabbeizer,

Silikatowa powtoka posrednia StoPrep Miral,

Gteboko gruntujgcy wodny koncentrat StoPrim Micro,

Trwale elastyczna spoina Sto Rissfuller fein,

Mieszanka wapienno-trasowa Trass-Werksteinmortel,

Zaprawa hydrofobowa Trass Werksteinund Verlegembrtel spezial,
Zaprawa trassowo-wapienna Trass-Kalk-Verpressmortel,
Hydrofobizowany cement pucolanowy Trass-Zement spezial,

Spoina wapienno-trasowa Trass-Kalk-Fugensaniermortel,

Spoina elastyczna Trass-Pflasterfugmortel,

Dodatek do wody zarobowej zaprawy Flexo-Trass-Dispersion,
Kolorowa zaprawa wapienno-trassowa NSR 0,4 Natur und Sandstein-
Restauriermortel, '

Gleboko penetrujgcy Srodek rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex,
Rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej StoPrim Divers,

Preparat do hydrofobizacji Fassadenschutz BS 290,

Preparat do usuwania grzybdw, mchéw i zniszczen biologicznych StoPrim
Fungal,

Farba krzemoorganiczna bez bieli tytanowej StoSilco Color ohne Titan,
Prety stalowe firmy HELIFIX,



3.0.

Zaprawa Sto Murisol GP,
Zaprawa Sto Murisol VS,
Tynk renowacyjny wierzchni Sto Murisol SP,
Wyprawa tynkarsko — szpachlowa Sto Faserputz,
Siatka zbrojgca z widkna szklanego o oczku 6x6 mm Sto Glasgewebe,
Grunt silikatowy Sto Prim Silikat,
. Farba silikonowa Sto Lotusa Color.
Farba do antygrafiti.

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia musza
odpowiada¢ wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym
obowigzujacym dla obiektéw uzytecznosci publicznej.

SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako5¢ wykonywanych rob6t i bezpieczefistwo
przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtoéci transportu.

5.0. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zabezpieczyé teren przed
mozliwoécig wejécia oséb trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac
przygotowawczych przewiduje si¢ wykonanie robét przewidzianych w pkt. 1.3.
niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na przepisy
bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokoéci oraz na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosdi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnoéé z
przedmiarem robét i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto
o system STO-TUBAG. :

Technologig zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede
wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od
miejsca i wymaganych parametréw zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wiasnosci mechaniczne i odpornosciowe
wapna; ponadto wigzac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych
wykwitéw wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod wplywem
dwutlenku wegla, ale réwniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest
dobranie prawidtowych parametréw mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi
wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — np. zaprawy fugowe, czy do
uzupetnien ubytkéw cegiet, muszg by¢ stabsze od konserwowanego fragmentu.



Przyjmuje sie tu najczesciej jako optymalne dla fug wytrzymatosé ok. 5-7MPa, dla
kitdw 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy
konserwacji obiektéw zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie
srodowiska technologiczne i konserwatorskie.

5.1. Sciany ceglane _ _
1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:

e ZastosowaC nalezy metode nieinwazyjng, gwarantujgcg oczyszczenie bez
naruszania warstw spieku cegly tzn. suchg metode mechaniczng, $cierng —
gumowanie - Le Gommage,

e Oczyszczenie cegiet z zabrudzen zaciekami farby olejnej wykona¢ metoda
chemiczng, np. przy pomocy preparatu Remosol firmy Inco.

e Oczyszczenie cegly z zabrudzen zaprawg cementowg metodg mechaniczna.

2. Usuniecie wtdérnych uzupetnien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz
elementéw mocno uszkodzonych cegietl.

3. Wzmacnianie podioza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego
preparatu na bazie poliakrylanéw w rozcieficzalniku organicznym; bardzo dobra
penetracja i wzmocnienie podioza — wszelkie tynki lub cegla. Rozcieficzony
preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni.

4. Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego
zZniszczenia biologiczne i dezynfekujacy podioze.

5. Zmywanie starych powtok przy zastosowaniu Sto Fassadenabbeizer — specjalnego,
wodorozciericzalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu StoPrep Miral — silikatowej warstwy
szczepnej z wypeltniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys skurczowych;
rowniez jako koricowa powloka scalajgca przy pozostawieniu starych, nosnych
tynkéw bez koniecznoéci dodatkowego szpachlowania powierzchni; mozliwos¢
fabrycznego barwienia.

7. Rysy konstrukcyjne.

Dotyczy pracujgcych z reguty pionowych rys — doswiadczenie pokazuje iz rézne
techniki przekrywania rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguty
tylko przenoszg pekniecia w inne miejsca — dlatego opierajgc sie na wytycznych
Instrukcji WTA 2-4-94 nalezy zastosowal sprawdzong praktyce najprostszg i
najtariszg metode przeprowadzenia takich rys w fuge dylatacyjng — dzieki czemu
nadal pracujgca rysa nie bedzie przechodzita na lico Sciany. '
Uzyskamy to przy zastosowaniu StoPrim Micro — grunt hydrofobizujgcy poszerzong
szczeline — ryse na bazie mikroemulsji silikonowej oraz Sto-Rissfuller fein -
specjalnej trwale elastycznej spoiny do wypehiania rys konstrukcyjnych w
technologii napraw metodg fugi dylatacyjne;j.

8. Prace murarskie.

Stare zaprawy byly przygotowywane gtownie w oparciu o wapno z dodatkami —
i w wielu miejscach zaréwno cegta jak i zaprawy bedg miaty wysoka nasigkliwos¢
przy stosunkowo nieduzej wytrzymatosci mechanicznej i wiasnie do tych
parametréw nalezy dostosowal wigkszos¢ zapraw, aby uniknaé pdzniejszych
zniszczen i spekan cegiet wraz z wykwitami.

Uzyskamy to przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel — gotowej mieszanki
wapienno-trasowej gtéwnie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznosci



9,

10.

11.

12.

13.

14,

(praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), matym skurczu i duzej
zdolnosci zatrzymywania wody zarobowej — cecha potrzebna przy nasigkliwych
cegtach. Standard jest w kolorze ciepto jasnoszarym. Wytrzymato$¢ ok. 6MPa.
Cegte i elementy ceramiczne do uzupetnien stosowac dobrane do istniejgcych pod
wzgledem whasciwosci wytrzymato$ciowych, koloru i spieku. Stosowane cegly winny
spetniac wymogl normy PN-73/B- 12011

Korony muru.

w mlercach narazonych na staty kontakt z wodg, lub snleglem ~ np. korony
muréw, ostatnia warstwa cegiet powinna by¢ przemurowana na przy zastosowaniu
hydrofobowej zaprawy Trass-Werkstein - und Verlegemortel spezial — szczelnej,
cementowo-trassowej zaprawy do uktadania i wmurowywania oktadzin korony muru
oraz Trass-Zement spezial — biatego, szybkowiazacego, hydrofobizowanego cementu
pucolanowego do samodzielnego przygotowywania szczelnej zaprawy do uktadania i
wmurowywania oktadzin korony muru.

Prace fugowe:

o Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass-
Kalk-Fugensaniermortel. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2
mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w okre$lonym kolorze oraz innej
frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma cieply jasnoszary kolor. Wytrzymatos¢
ok. 5Mpa.

» Poziome wystepy muru przy zastosowaniu Flexo-Trass-Dispersion — specjalnego
dodatku do wody zarobowej zaprawy, zwiekszajacego elastycznosé i odpornoéé
zaprawy, fugi na zmienne warunki zewnetrzne, szczegdlnie przy poziomych
wystgpach murach oraz zostawionych starych oktadzinach korony, gdy nie
mozna zastosowac zbyt mocnej spoiny.

Uzupetnianie ubytkdw w cegtach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-
Restauriermdrtel —  gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych,
zawierajacych mikrowidkna jako kit o parametrach zblizonych do uzupetnianego
detalu. Wytrzymatos¢ ok. 5-6Mpa.

Wypetnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel
— trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji wypetniajgcej szczeliny i ubytki w murze.
Wytrzymatos¢ ok. 4-5MPa — zaleznie od typu i iloéci.

Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu:

e StoPrim Grundex — gteboko penetrujgcego $rodka rozpuszczalnikowego na
bazie poliakrylanéw do powierzchniowego wzmocnienia powierzchniowo
ostabionych cegiet,

e StoPrim Divers - rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcieficzania,

e Fassadenschutz BS 290 - gotowego preparatu do hydrofobizacji na bazie
mieszaniny silandw i siloksanéw w rozpuszczalniku organicznym,

e StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybow, mchéw i zniszczeh
biologicznych, )

e StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybéw, mchéw i zniszczeh
biologicznych.

Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu StoSilco Color ohne Titan — specjalnej

krzemoorganicznej farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunkéw oraz do
scalenia kolorystycznego réznic paszczegdlnych fragmentéw cegiet w murze.



5.2 Technologia renowacji tynkow

Wszystkie istniejgce: wewnetrzne i zewnetrzne wyprawy tynkarskie nalezy usungc
mechanicznie,. sku¢. Na doktadnie oczyszczonych $cianach ceglanych pogtebi¢ spoiny
do giebokosci ok. 2-3 cm. Odstoniete ostabione cegly wymagajg wzmochienia przed
natozeniem kolejnych nowych warstw tynkarsklch Wzmacnianie podtoza mozna
przeprowadzi¢:

o StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanéw w
rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podtoza
(wszelkie tynki i cegly). Nalezy zwrdci¢ uwage by preparat wzmacniajacy nie
hydrofobizowat podtoza, dlatego zaleca sie rozcienczyé StoPrim Grundex
preparatem StoFluid AF w proporcji 1:1, lub 1:2. Rozcienczony preparat,
roztwdr nie hydrofobizuje powierzchni podczas gruntowania.

e StoPrim Fungal — specjalistyczny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne i
dezynfekujacy podtoze. Nalezy zastosowal go w miejscach zaatakowanych

przez grzyby i glony.
5.3. Rysy konstrukcyjne

Rysy konstrukcyjne nie wymagajgce klamrowania, nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢.
Czynno$¢ tg wykonaC przed operacjg gruntowania wzmacniajgcego, a nastepnie
wypetni¢ specjalng trwale elastyczng spoing do wypetniania rys konstrukcyjnych w
technologii napraw metoda fugi dylatacyjnej, np. Sto-Rissfuller fein.

Przy rysach konstrukcyjnych wymagajgcych klamrowania, nalezy zastosowac
technologie scalania zabytkowych konstrukcji murowych pretami stalowymi firmy

HELIFIX. Mozna zastosowal kazdg inng_ technologie o podobnych parametrach i
wykonywa¢ te prace pod nadzorem doradcéw technicznych tych firm.

5.4 Wyprawy tynkarskie

Technologie renowacji Scian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkim na
zaprawach tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach,
zaleznie od miejsca | wymaganych parametréw wytrzymatoSciowo-eksploatacyjnych.
Trass - tuf wulkaniczny poprawia stabe wtasno$ci mechaniczne i odpornoéciowe wapna,
ponadto wigzgc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow
wapiennych i wielokrotnie zwigksza odporno$¢ wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe
wigzg nie tylko pod wptywem dwutlenku wegla, ale réwniez wody. Poniewaz trass — tuf
wulkaniczny to lekka porowata skata (zastygta lawa) — zaprawa wapienno-trassowa —
zachowuje doskonatg paroprzepuszczalnosé, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest
prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw.

Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidtowych parametréw
mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i
konserwatorskimi — wyprawy tynkarskie, w szczegdlnosci tynki podktadowe, muszg
mie¢ dopasowang wytrzymatos¢ do podioza. Przyjeto tu jako optymalng dla tynkéw
podktadowych wytrzymatos¢ ok. 3-5 MPa, dla tynkéw cokotowych ok. 8-10 MPa z

wyjatkiem tynkéw renowacyjnych. Stosowanie mieszanek przygotowywanych
samodzielnie jako zaprawy wapienno-cementowej jest niedopuszczalne ze wzgledu na
jej zbyt duzg wytrzymatos¢ mechaniczng.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy
konserwacji obiektow zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie
Srodowiska technologiczne i konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazly zastosowanie
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przy renowadcji tynkéw praktycznie wszystkich najwazniejszych obiektéw w Polsce.
Ze wzgledu na wystepujace wczesniej zawilgocenia w dolnych fragmentach muréw
technologig napraw podzielono na ta do wysokosci ok. 1,5 m i powyzej.

¢ Tynki do wysokosci 1,5 m:

Pogtebione | zagruntowane fugi cegiet nalezy wypei¢ zaprawg Sto Murisol GP
tak by bruzdy wraz z licem cegly tworzyly jedng powierzchnig. Nastepnie catos¢
obrzuci¢ zaprawg kontaktowa, wykona¢ tzw. szpryc zaprawg Sto Murisol VS.
Warunkiem konlecznym dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50 %
powierzchni scuany warstwg szczepng. Na tak przygotowang pOW|erzchn|e
nalezy narzuci¢ tynk podkfadowy Sto Murisol GP. Nalezy pamietaé, ze przy
jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie nalezy naklada¢ wiecej jak 2 cm jej
grubosci. W przypadkach koniecznych, stosowaniu grubszych warstw nalezy
stosowa przerwy technologiczne. Po wykonaniu tynku podkiadowego
zastosowac tynk renowacyjny wierzchni Sto Murisol SP.

o Tynki powyzej wysokosci 1,5 m

Pogtebione i zagruntowane fugi cegiet nalezy wypeti¢ zaprawg Sto Murisol UP,
tak by bruzdy wraz z licem cegly tworzyly jedng powierzchnie. Cato$¢ obrzuci¢
zaprawq kontaktowg, wykonal tzw. szpryc, np. zaprawg Sto Murisol VS.
Warunkiem konlecznym dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50%
powierzchni saany warstwg szczepng. Na tak przygotowang powierzchnie
nalezy narzuci¢ tynk podktadowy Sto Murisol UP lub Sto Porenputz. Nalezy
pamigtac Ze przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie nalezy naktada¢ wiecej
niz 2 cm. W przypadkach koniecznych, stosowania grubszych warstw nalezy
stosowac przerwy technologiczne.

Catg powierzchni¢ nowo wytynkowanych scian nalezy pokry¢ korcowg wyprawg
tynkarsko-szpachlowg Sto Faserputz z jednoczesnym zatopieniem w niej siatki
zbrojgcej z widkna szklanego impregnowanej przeciwalkalicznie, o rozmiarze oczka 6x6
mm Sto Glasgewebe, celem uzyskania jednolitej struktury na catej pOWleI’ZChnI tynkow.

UWAGA : Grubos$¢ warstw tynku dobrac zaleznie od stopnia zasolenia sciany.

Malowanie

Wewnetrzne powierzchnie tynkéw przed malowaniem nalezy zagruntowad gruntem
sifikatowym Sto Prim Silikat, a nastepnie nanies¢ dwie warstwy farby silikatowej
Sto Sil In.

Zewnetrzne powierzchnie tynkow przed malowaniem nalezy zagruntowaé gruntem
silikonowym Sto Prim Micro rozcieficzonym 1:10 z woda, a nastepnie nanie$é¢ dwie
warstwy farby silikonowej.

Kolor farb i spoin zastosowal taki sam jak w budynku obok o takiej samej elewacii.

Budynek swiezo po remoncie.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wiadciwoéci materiatéw i
robét s zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentéw.

7.0. Obmiar robét



Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robét.

8.0. Odbior robét

Odbidr robdét powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robét. Ogdine zasady
. odbioru podane sg w PN. Przedmiotem odbioru bedg elementy robét wyszczegdlnione z
zbiorczym zestawieniu kosztow — odbiory czesciowe oraz cato$¢ wykonanych robdét
zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym zakonczeniu robét.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakonczeniu robét. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robdt po
wzgledem jakoSciowym oraz zgodnosci wykonania robdt z zawartg umowa.
Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa platnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych
e PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -  Roboty

konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.



